VERLEGEANLEITUNG DESIGNBODEN
EASYLOC

WAREN WAREN PRODUKT PRODUKT NUTZUNGS VERLEGE VERLEGE
VORBEREITUNG RUBRIK GRUPPE MASSE STARKE KLASSE SYSTEM PROFIL
Designboden Smart 1220 x 180 mm 4 mm 23/31 EasylLoc Angle / Angle
Designboden Smart 610 x 305 mm 4 mm 23/31 Easyloc Angle / Angle
RICHTLINIEN HINWEISE TRANSPORT UND LAGERUNG

Fir das Verlegen von diesem Produkt gelten die ein-
schldgigen nationalen Normen, Richtlinien und Re-
gelwerke sowie die technischen Verweise und an-
erkannten Regeln des Fachs. In Deutschland sind
insbesondere die Richtlinien der VOB Teil C, DIN 18365,
DIN 18560 und DIN 18202 anzuwenden. Unsere an-
wendungstechnischen Hinweise in Bild und Schrift, im
Allgemeinen, in der Verlegeanleitung und den tech-
nischen Informationen beruht auf Erfahrungen und
erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbind-
licher Hinweis.

FUSSBODENHEIZUNG

Das Produkt eignet sich problemlos fur die Verlegung
auf Warmwasser-Fu3bodenheizung. Um eine ausrei-
chende Wérmeabgabe an den beheizenden Raum zu
erreichen, soll der Warmedurchlasswiderstand nicht
groRer als 0,15 m?K/W sein. Fir die schwimmende Ver-
legung ist die Ermittlung des Gesamtwarmedurchlass-
wiederstandes mit der verwendeten Trittschallddm-
mung zu beriicksichtigen. Fur die Verlegung auf einer
Elektroheizung ist die Freigabe nur unter bestimmten
Voraussetzungen gegeben. Diese finden Sie auf der
Seite www.lobo-home.de/service/downloads.

DAMMMATERIALIEN
ANFORDERUNGEN

Es wird empfohlen, im Rahmen eines Bauvorhabens
Verpackungseinheiten aus einer Lieferung zu ver-
arbeiten, um farbliche Abweichungen zu vermeiden.
Die Verpackungseinheiten und Produkte sind sorgfal-
tig auf Materialfehler, besonders auf Schéden an den
mechanischen Verbindungselementen, Mangel an
der Oberfliche sowie Farb- und Glanzunterschiede, zu
Uberprifen. Die Montage der Produkte gilt als Annah-
me des Produktes und alle oben genannten Material-
fehler stellen keine Grundlage fir eine spatere Rekla-
mation des Produktes dar.

UNTERGRUND-
BESCHAFFENHEITEN

Das Produkt wird schwimmend verlegt. Es darf zu kei-
ner Fixierung mit dem Untergrund kommen. Uneben-
heiten des Untergrunds von mehr als 3 mm/m mussen
ausgeglichen werden. Die Entfernung alter Bodenbe-
lage ist zu empfehlen. Die Verlegung auf textilen Un-
tergriinden (z.B. Teppichbdden) ist nicht zuldssig. Eine
Verlegung auf PVC-, CV- und Linoleumbeldgen kann
nur erfolgen, wenn die Boden fest verklebt sind, keine
losen Stellen aufweisen und keine FuBBbodenheizung
vorhanden ist.

Es wird eine Aquastop Folie (bendtigte Fldche + 10%) mit einer Starke von mindestens 0,2 mm bendtigt. Hierzu
eignet sich die Aquastop Folie 30 aus dem LOBO Sortiment oder ein gleichwertiges Produkt. Verwenden Sie eine
Dammunterlage (bendtigte Flache +5%), welche eine Druckfestigkeit (CS) > 400 kPa aufweist. Hierzu eignen sich
die Déammunterlagen Deboflex Compact > 400 kPa (integrierte Aquastop Folie), Deboflex Solid > 500 kPa (integ-
rierte Aquastop Folie) aus dem LOBO Sortiment oder ein gleichwertiges Produkt.

Fur den Transport ist zu beachten, dass die Verpa-
ckungseinheiten keinen freien Bewitterungen ausge-
setzt werden durfen. Gehen Sie mit den Verpackungs-
einheiten bei Transport und Lagerung vorsichtig um.
Das Produkt in ungeoffneter Verpackung flachliegend
im Raum lagern. Lagern Sie die Verpackungseinheiten
niemals senkrecht, in feuchten und staubigen Réu-
men. Vor der Verlegung ist das Produkt in ungedffneter
Verpackung mindestens 48h bei einer Raumtempe-
ratur von min. 18°C bis max. 28°C und einer relativen
Luftfeuchte von min. 40% bis max. 70%, bei einer Bo-
dentemperatur von min. 15°C bis max. 25°C zu akkli-
matisieren.

MINERALISCHE
UNTERGRUNDANFORDERUNGEN

Bei einer Verlegung auf mineralischen Untergriinden
muss genaustens auf die Trocknungszeit vom Unter-
grund geachtet werden. Der Sicherheit bedarf es einer
protokollierten Feuchtigkeitsprifung (CM-Messung).
Die Restfeuchtigkeit darf bei Calciumsulfatestrich max.
0,5% CM betragen, bei Zementestrich max. 2,0% CM.
Fur Untergriinde mit FuBbodenheizung darf der Cal-
ciumsulfatestrich max. 0,3% CM betragen, bei Zement-
estrich max. 1,8% CM.

EMPFOHLENE
MONTAGEMATERIALIEN

- Bleistift

- Gliedermafd

- Abstandskeile

- Elektrische Stichsage

« Zugeisen

- Hammer + Schlagklotz

VERLEGUNG

).

Verlegen Sie zum Schutz gegentiber
aufsteigender Feuchte eine Aquas-
top Folie (Polyethylen-Folie). Die Folie
sollte an den Wanden ca. 2 cm hoch-
gezogen werden und an den Stof3fu-
gen ca. 2 cm Uberlappt und verklebt
werden. Enthalt ihre Dammunterlage
bereits eine Aquastop Folie, ist dieser
Schritt zu Ubergehen.

Verlegen Sie nun die Démmunterla-
ge quer zur Verlegerichtung des Pro-
duktes. Legen Sie die Bahnen bindig
aneinander und vermeiden Sie dabei
Abstande. Verkleben Sie die Bahnen
mit Fugendichtband.

Die Empfohlene Verlegerichtung ist
langs zur Hauptlichtquelle. Die groft-
mogliche zusammenhédngende Ver-
legeflache betragt 10 m in Richtung
Breite und 10 m in Langsrichtung. Zu
Wénden, groeren Flachen und Réu-
men mussen passende Bewegungs-
fugen bertcksichtigt werden.

Bereiten Sie mindestens vier Pakete
vor und wechseln bei der Verlegung
zwischen diesen. Hierdurch wird ein
ideales Verlegebild erzeugt.
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Entfernen Sie bei der ersten Produkt-
reihe die Feder zu der Wand. Lassen
Sie zur Wand einen Abstand von ca.
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Die Produkte der ersten Reihe wer-
den zuerst auf der kurzen Stirnseite
verbunden. Es wird in einem Win-
kel von 25° angesetzt und einge-
schwenkt. Achten Sie darauf, dass
diese auf der Stirnseite exakt gerade
ausgerichtet sind.

Markieren Sie das letzte Produkt der
Reihe und markieren Sie dieses auf
der Ruckseite. Schneiden Sie es nun
so zu, dass die erste Reihe gelegt ist.
Das Ubrig gebliebene Stick wird den
Anfang der zweiten Reihe bilden.
Dieses Vorgehen wird bei jeder wei-
teren Produktreihe wiederholt.

Die zweite Reihe wird Uber die Stirn-
seite miteinander verbunden und
wird noch nicht verriegelt.
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Ist die zweite Reihe komplett fertig
gelegt, wird die Reihe von links nach
rechts mit der ersten Reihe verbun-
den. Hierzu heben Sie die verriegelte
Produktreine leicht an, schieben die
Feder in die Nut und senken es ab.
Setzen Sie diesen Vorgang fur die ge-
samte Raumlange fort und entfernen
zum Schluss die Abstandskeile.
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Mussen Sie einen Ausschnitt fur
Heizkorperrohre, Pfeiler, Trennwaén-
de oder sonstiges vornehmen, dann
achten Sie auch dort auf einen Ab-
stand von ca. 5 mm zu den Bauteilen.
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Staubsaugen ist im Allgemeinen fur
die normale Unterhaltsreinigung
ausreichend. Fur die weitergehende
Pflege empfehlen wir Ihnen einen
Laminatreiniger. Bei einer Feucht-
reinigung den Boden nebelfeucht
wischen.

Bitte achten Sie darauf, dass alle
Stihle, Tische und sonstige bewegli-
che und fest installierte Mobelstlicke
mit den geeigneten Schutzgleitern
ausgestattet sind.

Bei rollbaren Gegenstanden mussen
entsprechend EN12529 TypW wei-
che Rollen aus Gummi eingesetzt
werden.

Achten Sie darauf, dass die Fugen der
Stirnseite mindestens 40 cm Versatz
zueinander haben.

Mussen Sie einen Ausschnitt fir
eine Holztlrzarge vornehmen, dann
legen sie das Produkt gegen die
Turzarge und kirzen dieses entspre-
chend der Hohe des Produktes. Ach-
ten Sie auch dort auf ausreichend Be-
wegungsfugen von ca. 5 mm.



